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Men maakt 5 rechte strepen verdeelt over de
plaat met de bijgeleverde contructieschuim.
Vervolgens kan de plaat direct op de gevel worden
aangebracht.

Na het uitharden van de constructieschuim +/- 30

minuten dient de plaat mechanisch bevestigd te

worden aan de gevel met de bijgeleverde
montage pluggen.

Vervolgens kunnen de stenen worden aangebracht
op de isolatieplaat.

Door middel van volvlak verlijming kan de lijm met
behulp van een lijmspray spuit rechtstreeks op de
plaat worden aangebracht. Afhankelijk van de
omgevings temperatuur dienen de gevelstenen
binnen +/- 20 minuten te worden aangebracht.

De laatste stap is het traditioneel afvoegen van de gevel.

Voor het langer mooi houden van de gevel kunt u deze impregneren.




